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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
10 июня, вторник
1000-12.00-регистрация участников
1200  Открытие   конференции

 Приветствие участникам –  Неклюдов И.М., Воеводин  В.Н.
Сопредседатели: Воеводин В.Н. Фирстов С.А. 
	12.20-12.50
	Фирстов С.А. ИПМ Киев

ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СПЛАВЫ.ПРБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ.

	12.50-13.20
	Константинова Т.Е, Белошенко В.А. Глазунова В.А. Дон ФТИ им. А.А.Галкина

 О ПРИРОДЕ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ В ДЕФОРМИРУЕМОМ Nb-Ti-СПЛАВЕ, 


	13.20-13.50
	Мильман  Ю.В. ИПМ Киев 

АМОРФНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ.СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	13.50-14.10
	Дьяченко С.С. ХАДИ , г.Харьков

О ПОНЯТИЯХ «ПРОЧНОСТЬ», «КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ», КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ», ИХ ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗЛИЧИ 



	14.10-15.00
	Обед

	
	Сопредседатели: Нацик В.Д., Пугачев А.Т.

	15.00-15.20
	Назаров В.В. НИИМ МГУ им.Ломоносова М.В. Москва

КРИТЕРИЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И КРУЧЕНИИ  

	15.20-15.40
	Горбань  В.Ф., Фирстов  С.А., Крапивка Н.А., Печковский Э.П.  
О  РОЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ

	15.40-16.00
	Пашинская Е.Г., Добаткин С.В., Завдовеев А.В., Белоусов Н.Н., Макарова А.В., 

Максакова А.А. ДонФТИ (Донецк)
ВИНТОВАЯ ЭКСТРУЗИЯ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 20Г2С: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

	16.00-16.20
	Нацик В.Д., Ватажук Е.Н., Паль-Валь П.П., Паль-Валь Л.Н., Москаленко В.А. ФТИНТ, (Харьков) 
СТЕКОЛЬНАЯ «ФАЗА» В НАНОСТРУКТУРНЫХ МЕТАЛЛАХ 

	16.20-16.40
	Корниенко Н. Е  КНУ (Киев). НЕЛИНЕЙНО-КВАНТОВАЯ ПРИРОДА УПРУГИХ МОДУЛЕЙ, ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ,

	16.40-17.00
	Бородич Ф.М.,  Галанов Б.А., Картузов В.В. ИПМ (Киев)
ОЦЕНКА АДГЕЗИОННЫХ И УПРУГИХ СВОЙСТВ МЕТОДОМ ИНДЕНТИРОВАНИЯ 

	17.00-17.20
	Даниленко И.А., Константинова Т.Е.,Волкова Г.К.,Бурховецкий В.В.Дон ФТИ 
ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОБАВОК ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НА СТРУКТУРУ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ КЕРАМИКИ СОСТАВА ZRO2-3МОЛ%Y2O3

	17.20-17.40
	ВьюненкоЮ.Н.СПбГУ,(С-Петербург),
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ НАГРЕВА НА ПРЕДПЕРЕХОДНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫc

	12.00-18.00
	Стендовые доклады


11 июня , среда
Сопредседатели: Константинова Т.Е., Соколенко В.И.
	9.00-9.30
	Котречко С.А. Зимина Г., Чирко Л.,Ревка В.., Институт металлофизики, (Киев), 
МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ОБЛУЧЕННОГО МЕТАЛЛА

	9.30-9.50
	Михайловский И.М.,Саданов Е.В., Котречко С.А., Ксенофонтов В.А., Мазилова Т.И.ХФТИ (Харьков) Институт металлофизики (Киев)
ПРОЧНОСТЬ МОНОАТОМНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ЦЕПОЧЕК

	9.50-10.10
	Пугачев А.Т., Малыхин С.В., Баздырева С.В., Суровицкий С.В., Гаркуша И.Е., 

Махлай В.А. ,Аксёнов Н.Н. ХНТУ,(Харьков)          
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ, СУБСТРУКТУРЫ И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОЛЬФРАМА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМОЙ 

	10.10-10-30
	Ткаченко В.Г.ИПМ (Киев)
ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ 

	10.30-10.50
	Кофе-брейк

	10.50-11.20
	Пашинская Е.Г., Варюхин В.Н., Ткаченко В.М., Максакова А.А. Дон ФТИ (Донецк)
ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ СО СДВИГОМ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ С ГЦК-РЕШЕТКОЙ

	11.20-11.40
	Белошенко В.А., Возняк Ю.В. Дон ФТИ (Донецк)
ВЛИЯНИЕ БИАКСИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРОВ

	11.40-12.00
	Дерягина И.Л., Попова Е.Н., Валова-Захаревская Е.Г., Патраков Е.И., Хлебова Н.Е., Панцирный В.И.Институт физики металлов (Екатеринбург)

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МНОГОВОЛОКОННЫХ CU-NB

	12.00-12.20
	Паль-Валь П.П., Нацик В.Д., Паль-Валь Л.Н., Рыбалко А.П., Давиденко В.А. ФТИНТ (Харьков)
АНОМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА ПРИ ПОСТ-ИПД ОТЖИГЕ НАНОСТРУКТУРНОЙ МЕДИ  

	12.20-12.40
	Москаленко В.А.,Нацик В.Д., Смирнов А.Р., Смолянец Р.В ФТИНТ (Харьков)

ОСОБЕННОСТИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ НАНОСТРУКТУРНОГО ТИТАНА

	12.40-13.00
	Неклюдов И.М., Борц Б.В., Лопата А.А., Пархоменко А.А., Ткаченко В.И., 
ДаниленкоН.И.   ХФТИ  (Харьков), ИПМ (Киев)
СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМ 
СОЕДИНЕНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

	13.00-13.20
	Неклюдов И.М., Воеводин В.Н., Ожигов Л.С. ХФТИ (Харьков)
ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ БАРАБАНОВ КОТЛОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

	13.20-13.40
	.Карась В.И., Власенко А.М., Соколенко В.И.ХФТИ (Харьков)
НЕРАВНОВЕСНАЯ КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ КРИСТАЛЛА В СИЛЬНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ КАК ОСНОВА ЭЛЕКТРО- И МАГНИТОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТОВ

	13..40-14.00
	Соколенко В.И., Карась В.И., Мац А.В. ХФТИ (Харьков)
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРЕМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

	14.00-15.00
	Обед

	9.00-17.00
	Стендовые доклады

	
	Сопредседатели: Пашинская Е.Г., Паль-Валь П.П.

	15.00-15.20
	Папиров И.И., Иванцов И.Г., Шокуров В.С., Николаенко А.А. ХФТИ (Харьков)
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПЛАСТИЧНОСТИ

	15.20-15.40
	Табачникова Е.Д.  ФТИНТ  (Харьков)
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ГЦК-СПЛАВОВ Ni-18%Fe И Pd-10%Au

	15.40-16.00
	Абраимов В.В., Лотоцкая В.А., Зарицкий И.П., Сальтевский Г.И.ФТИНТ (Харьков)
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КОСМОСА (НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, ЗААТМОСФЕРНОГО СОЛНЦА, ПОТОКОВ ПРОТОНОВ И ЭЛЕКТРОНОВ) НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПОЛИМЕРОВ

	16-00-16.20
	Хаймович П.А. Шульгин Н.А.ХФТИ (Харьков)

БАРОКРИОДЕФОРМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 
ВСЕСТОРОННЕГО СЖАТИЯ

	16.20-16.40
	Чиркина Л.А., Лазарева М.Б., Соколенко В.И., Оковит В.С., Калиновский В.В., 

Мац А.В., Черняк Н.А. ХФТИ (Харьков) 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕФОРМАЦИИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГПУ- И ГЦК-МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

	16.40-17.00
	Лаптев И.Н.Пархоменко А.А. ХФТИ (Харьков)
«ПАРАДОКС ПОРООБРАЗОВАНИЯ

	17.00-17.20
	

	17..20-17.40
	

	17.40-18.00
	


