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Проект

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

2 октября, вторник
День заезда 

Регистрация участников конференции
в гостинице «Витебск»:                9:00-10:00

Экскурсия по г.Витебску:           10:30-17:00 

3 октября, среда
Регистрация участников конференции
в УО «Витебский государственный 

технологический университет»:     9:00 – 10:00

Утреннее заседание

Сопредседатели: Рубаник В.В., Бетехтин В.И.

	10:00
	Открытие  53 Международной научной конференции «Актуальных проблем прочности»
Приветствие участников конференции


Пленарные доклады продолжительностью 25 мин

	10:30
	П1
	Мильман Ю.В., Мордель Л.В. (Киев,Украина)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПО МАРТЕЛЮ ПРИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ИНДЕНТИРОВАНИИ - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	10:55
	П2
	Марукович Е.И., Брановицкий А.М., Дементьев В.А. (Могилев/ Беларусь)
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ

	11:20
	П3
	Тетюева Т.В., Иоффе А.В., Выбойщик М.А.(Самара, Тольятти/ Россия)
СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

	
11.45 -12.10 Кофе-брейк

	12:10
	П4
	Фирстов С.А., Горбань В.Ф., Крапивка Н.А., Печковский Э.П. (Киев/Украина)
СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВОГО КЛАССА ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ – МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ.

	12:35
	П5
	Свириденок А.И. (Гродно/Беларусь)

РЕСУРСЫ  ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 


	13:00
	П6
	Реснина Н.Н., Сибирев А.В., Беляев С.П. (Санкт-Петербург/Россия)
НЕОБРАТИМОЕ ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ СПЛАВА TINI ПРИ МНОГОКРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ ФОРМЫ

	13.25 – 14.40  Обед


Вечернее  заседание

Сопредседатели: Астапчик С.А., Мильман Ю.В.

	14:40
	П7
	Викарчук А.А., Дорогов М.В. (Тольятти/Россия)
СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ РОСТА ВИСКЕРОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ИКОСАЭДРИЧЕСКИХ МАЛЫХ ЧАСТИЦ МЕДИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОТЖИГА


	15:05
	П8  
	Бетехтин В.И., Кадомцев А.Г., Амосова О.В. (Санкт-Петербург/Россия)
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И НАНОПОРИСТОСТЬ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ



	15:30
	П9
	Хаймович П.А. (Харьков/Украина)
ОБЩИЙ СЛУЧАЙ БАРОКРИОДЕФОРМИРОВАНИЯ


	15.55 – 16.15  кофе-брейк




	16:15
	П10
	Баев А.Р., Гуделев В.Г., Митьковец А.И., Парадинец В.В. (Минск/Беларусь)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОПТОАКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТАКТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

	16:40
	П11  
	Кудря А.В., Соколовская Э.А., Скородумов С.В., Траченко В.А. (Москва/Россия)
ФАКТОРЫ НЕОДНОРОДНОСТИ ВЯЗКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ

	17:05
	П12
	Мышляев М. М. (Москва/Россия)
МОДЕЛЬ СТАЦИОНАРНОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ УМЕРЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ



18:00 Товарищеский ужин
4 октября, четверг
Утреннее заседание

Сопредседатели: Рубаник В.В., Горбань В.Ф.


	10:00
	П13
	 Гладковский С.В., Бородин Е.М., Каманцев И.С., Смирнова С.В. (Екатеринбург/Россия)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, МЕДИ, АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ


	10:25
	П14
	Волков А.Е., Евард М.Е., Таквинчин К.А. (Санкт-Петербург/Россия)
ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРНЫХ НАГРУЗОК В УСТРОЙСТВАХ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



	10:50
	П15
	Беляев С.П., Пилюгин В.П., Реснина Н.Н., Слесаренко В.Ю., Дроздова М. (Санкт-Петербург/Россия)
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОТЖИГА СПЛАВА TINI ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ


	11.15 – 11.35 Кофе-брейк



	11:35
	П16
	Захаров В.М., Хорев И.Е. (Томск/Россия)
ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ПРЕГРАД ПРИ ПРОБИТИИ ИХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ УДАРНИКАМИ


	12:00
	П17
	Акчурин М.Ш., Закалюкин Р.М. (Москва/Россия)
МЕХАНОСИНТЕЗ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ


	Устные доклады продолжительностью 15 минут



	12:25
	У1
	Вьюненко Ю.Н. (Санкт-Петербург/Россия)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАТЕРИАЛА С ЭПФ 


	12:40
	У 2
	Рубаник В.В., Рубаник В.В. мл., Милюкина С.Н. (Витебск/ Беларусь)

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В Ti-50,4ат.%Ni 



	12:55
	У3
	

	13.10 – 14.20 Обед
Вечернее заседание

Сопредседатели: Клубович В.В., Викарчук А.А.


	14:20
	У4
	Перевозников С.С., Кукареко В.А., Цыбульская Л.С. Ганавати Б. (Минск/Беларусь)
СТРУКТУРА И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ КОБАЛЬТ-ФОСФОР


	14:35
	У5
	Кадомцев А.Г., Дамаскинская Е.Е. (Санкт- Петербург/ Россия)
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ



	14:50
	У6
	Кудина Е.Ф. (Гомель/Беларусь)
ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ СИЛИКАТОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТОВ


	15:05    
	У7    
	Пудов В.И., Драгошанский Ю.Н., Соболев А.С. (Екатеринбург/ Россия)
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ



	15.20 – 15.30 кофе-брейк




	15:30
	У8
	Нохрин А.В., Чувильдеев В.Н., Копылов В.И., Лопатин Ю.Г., Мелехин Н.В., Пискунов А.В., Сахаров Н.В., Смирнова Е.С. (Н.Новгород/Россия, Минск/Беларусь)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФРАГМЕНТАЦИИ И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ РКУ-ПРЕССОВАНИЯ

	15:45
	У9
	Холодарь Б.Г. (Брест/Беларусь)
ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРИ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ И ПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ


	16:00
	У10
	Карпухин М.В. (Самара/Россия)
РАЗРАБОТКА СКЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО СПОСОБА ОЦЕНКИ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТРЕНИЕМ


	16:15
	У11
	Волочко А.Т., Марков Г.В, Мисуно П.Н. (Минск/ Беларусь)
УПРОЧНЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ TI-AL-SI-N


	16:30
	У12
	Пудов В.И., Драгошанский Ю.Н. Соболев А.С. (Екатеринбург/Россия)
ТЕРМОМАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 

	16:45
	У13
	Арсенкин А.М., Григорович К.В., Демин К.Ю. (Москва/Россия)
ВЛИЯНИЕ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ СОЧЕТАНИЯМИ КАРБОНИТРИДООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВЯЗКОСТЬ СТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Культурная программа
5 октября, пятница
Утреннее заседание

Сопредседатели: Белый А.В., Выбойщик М.А.

	10:00
	У14
	Классен Н.В., Кобелев Н.П., Колыванов Е.Л., Кедров В.В., Шмытько И.М., Клубович В.В.,  Кулак М.М. (Черноголовка/ Россия, Витебск/Беларусь)
МЕХАНИЧЕСКОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ И РАДИАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИРОВКИ

	10:15
	У15
	Кугаенко О.М., Уварова С.С., Петраков В.С., Бузанов О.А., Сахаров С.А., Поздняков М.Л. (Москва, Санкт-Петербург/Россия)
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 



	10:30
	У16
	Бурнышев И.Н. (Ижевск/Россия)
СТРУКТУРА, СОСТАВ И СВОЙСТВА СИЛИЦИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ


	10:45
	У17
	Белый А.В., Кукареко В.А., Таран И.И., Карпович А.Н. (Минск/Беларусь) 
ИОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 50Х21Г9Н4


	11:00
	У18
	Марукович Е.И., Ильюшенко В.М., Дувалов П.Ю. (Могилев/Беларусь)
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И СПОСОБА ЛИТЬЯ НА ПРОЧНОСТЬ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ХРОМИСТЫХ ЧУГУНОВ 


	11.15 – 11.40 Кофе-брейк



	11:40
	У19

	Демидова И.В. (Санкт-Петербург/Россия)
РАЗВИТИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ЗАДАЧИ ЛАМЕ


	11:55
	У20
	Новиков В.А. (Самара/Россия)
ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРА  


	12:10
	У21
	Царенко Ю.В., Рубаник В.В., Назарова А.А., Мулюков Р.Р., Назаров А.А. (Витебск/Беларусь, Уфа/Россия) 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УПРОЧНЕНИЕ НИКЕЛЯ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 


	12:25
	У22
	Тюфтяев А.С., Исакаев Э.Х., Филиппов Г.А., Ильичев М.В. (Москва/Россия)
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА УПРОЧНЕНИЯ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ И ОСВОЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ


	12:40
	У23
	Гувалов А.А. Мамедова А.А. (Баку/Азербайджан)
ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОНАТНОГО ШЛАМА В СОСТАВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ МОДИФИКАТОРОВ БЕТОНА
 

	12:55
	У24
	Гувалов А.А., Аббасова С.И. (Баку/Азербайджан)
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ С МОДИФИКАТОРАМИ


	1310-1415    Перерыв на обед 




Вечернее заседание

Сопредседатели: Рубаник В.В., Кадомцев А.Г.

	14:15
	У25
	Дмитриев А.П., Борозна В.Д. (Витебск/Беларусь)
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ ПРИ ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

	14:30
	У26
	Шереметьев В.А., Дубинский С.М., Прокошкин С.Д., Браиловский В., Инаекян К.И, Филонов М.Р. (Москва/Россия, Монреаль/Канада)
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХУПРУГОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЛАВОВ TI-NB-(ZR, TA)

	14:45
	У27
	Гайдук И.Л., Васильев В.Л., Цыбульская Л.С., Пуровская О.Г., Гаевская Т.В. (Минск/Беларусь)
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ АЛМАЗНЫХ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ

	15:00
	У28
	Зубцов В.И., Рудак Д.П., Черневич К.В. (Новополоцк/Беларусь)
ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ СЕГНЕТО-ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКОВ

	
15:15 Подведение итогов. Закрытие конференции



Стендовые доклады
	1. 
	Соскова Н.А., Райков С.В., Ионина А.В., Иваной Ю.Ф., Будовских Е.А., Громов В.Е. (Новокузнецк/Россия)
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА ВТ6 ПОСЛЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ 


	2
	Соскова Н.А., Будовских Е.А., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Райков С.В. (Новокузнецк/Россия)

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗДИСЛОКАЦИОННЫХ НАНОСУБСТРУКТУР В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ ПРИ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОМ ЛЕГИРОВАНИИ 

	3
	Коваленко В.В., Громов В.Е. (Новокузнецк/Россия)

ИСТОЧНИКИ ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ В ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В УСЛОВИЯХ ДЕФОРМАЦИИ 

	4
	Коваленко В.В., Громов В.Е. (Новокузнецк/Россия)

СТРУКТУРНО – ФАЗОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

	5
	Коваленко В.В., Громов В.Е. (Новокузнецк/Россия)

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПСЕВДОПЕРЛИТА В УСЛОВИЯХ ИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕКТРОННО - ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

	6
	Алиев О.М., Аждарова Д.С., Рагимова В.М., Бахшалиева Э.А., Кули-заде Э.С. (Баку/Азербайджан)
СИСТЕМА YbPb3-PbTe 

	7
	Никифоренко В.Н. (Харьков/Украина)
О ЛОКАЛЬНЫХ ЗОНАХ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

	8
	Давыдова И.М., Мельник Т.Н., Юрченко В.М. (Донецк/Украина)
НЕМОНОТОННАЯ СЕГРЕГАЦИЯ ПРИМЕСЕЙ В МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ 

	9
	Ушаков И.В., Сафронов И.С., Людчик О.Р. (Москва/Россия)
ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗРУШЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК МНОГОКОМПОНЕНТНОГО АМОРФНО-НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА 

	10
	Myagkov N.N. ,Shumikhin T.A., Bezrukov L.N. 
PROPERTIES OF EJECTA GENERATED AT HIGH-VELOCITY PERFORATION OF THIN BUMPERS MADE FROM DIFFERENT CONSTRUCTIONAL MATERIALS 

	11
	Трофимов А.И., Минин С.И., Трофимов М.А., Талабанов М.Г. (Обнинск/Россия)
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СНЯТИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

	12
	Федосеев М.С., Ситников П.А., Державинская Л.Ф., Ощепкова Т.Е., Тиунова Т.Г., Девятериков Д.М., Горбунов А.А. (Пермь/Россия)
НОВЫЕ ТЕПЛО-, ТЕРМОСТОЙКИЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ВЫСОКИМИ ПРОЧНОСТНЫМИ И ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

	13
	Киквидзе О.Г., Тулеугалиева Г.Б., Ерниязов М. (Кутаиси,Актау/Грузия,Казахстан)
ПОЛНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ПЛАН ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОЛЗУЧЕСТИ 

	14
	Саркисян С.О. (Гюмри/Армения)
СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРОПОЛЯРНЫХ УПРУГИХ ТОНКИХ СТЕРЖНЕЙ

	15
	Камышанченко Н.В., Кунгурцев М.С., Кунгурцев Е.С.(Белгород/Россия)
ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛИМОРФНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТИТАНА ВТ1-0

	16
	Камышанченко Н.В., Кунгурцев Е.С., Кунгурцев М.С. (Белгород/Россия)
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНИЧЕСКИХ ДВОЙНИКОВ В ОТОЖЕННЫХ СТРУКТУРАХ ЦИРКОНИЯ И ТИТАНА

	17
	Камышанченко Н.В., Беленко В.А., Гальцев А.В., Дурыхин М.И., Печерина О.А. (Белгород/Россия)
КИНЕТИКА ПОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛАХ С ГЦК – СТРУКТУРОЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗОХРОНАЛЬНОГО ОТЖИГА

	18
	Ульшин С.В., Ульшин В.И., Подрезов Ю.Н. (Киев/Украина)
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА НА СТРУКТУРУ И СКОРОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ЧАСТИЦ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р6М5Ф3

	19
	Мухаметрахимов М.Х. (Уфа/Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6

	20
	Коренькова С.Ф., Сидоренко Ю.В. (Самара/Россия)
СТРУКТУРНО-РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИЛИКАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ГИДРАТАЦИОННОГО ТВЕРДЕНИЯ

	22
	Горохов В.А., Капустин С.А., Чурилов Ю.А. (Н.Новгород/Россия)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УСТАЛОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ МНОГОЦИКЛОВЫХ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ ТЕРМОСИЛОВЫХ НАГРУЖЕНИЯХ


	23
	Нагорных И.Л., Бурнышев И.Н. (Ижевск/Россия)
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОДОРОДА НА ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ AL, FE, NI И PD

	24
	Бурнышев И.Н., Калюжный Д.Г., Лыс В.Ф. (Ижевск/Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОГО ПОТОКА ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ СТАЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ

	25
	Кугаенко О.М., Уварова С.С., Петраков В.С., Козеичева Е.С., Бузанов О.А., Сахаров С.А.
АНИЗОТРОПИЯ МИКРОТВЕРДОСТИ КРИСТАЛЛОВ СЕМЕЙСТВА ЛАНГАСИТА

	26
	Кугаенко О.М., Уварова С.С., Петраков В.С., Бузанов О.А., Сахаров С.А., Наими Е.К. (Москва, С.-Петербург/Россия)
ВЛИЯНИЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ СЕМЕЙСТВА ЛАНГАСИТА



	27
	Атрошенко С.А., Грибанов Д.А. (С.-Петербург/Россия)
КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ О ПРОЧНОСТИ ДИНАМИЧЕСКИ НАГРУЖЕННЫХ КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦОВ

	28
	Пронина Ю.Г. (С.-Петербург/Россия)
О ВЫБОРЕ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СРЕД

	29
	Хакназарова Л.А., Пронина Ю.Г. (С.-Петербург/Россия)
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СФЕРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ РАВНОМЕРНОМ МЕХАНОХИМИЧЕСКОМ ИЗНОСЕ

	30
	Белоцерковский М.А., Прядко А.С., Сосновский А.В. Черепко А.Е. (Минск/Беларусь)
ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ АКТИВИРОВАННОЙ ДУГОВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ

	31
	Сосновский И.А., Гафо Ю.Н., Белоцерковский М.А., Куриленок А.А. (Минск/Беларусь)
УПЛОТНЕНИЕ ПОРОШКОВОГО СЛОЯ ПРИ ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПРИПЕКАНИИ

	32
	Дульбеева О.Н. (Томск/Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЮ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э110

	33
	Видюшенков С.А (С.-Петербург/Россия)
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СОСТАВНЫХ ПЛАСТИН С РАЗРЫВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ МЕТОДОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ РЕШЕНИЙ

	34
	Бойко Ю.И., Волосюк М.А., Кононенко В.Г. (Харьков/Украина)
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ СВЕТОРАССЕЯНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ГЕОМЕТРИИ АНСАМБЛЯ ТРЕЩИН В МОНОКРИСТАЛЛАХ ТИПА NaCl ПРИ ОДНООСНОМ ЦИКЛИЧЕСКОМ СЖАТИИ

	35
	Блохин Д.И.,Шейнин В.И.,Комиссаров А.А.,Блохина Т.В. (Москва/Россия)
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКУСТОЭМИССИОННЫХ И ТЕРМОРАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОМАТЕРИАЛОВ


	36
	Башмаков В.И., Чикова Т.С., Ховатов П.А. (Гродно/Беларусь)
НАНОРЕЛЬЕФ, СОЗДАВАЕМЫЙ ДЕФОРМАЦИОННЫМИ МИКРО-ДВОЙНИКАМИ НА ПЛОСКОСТИ СПАЙНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛА ЦИНКА

	37
	Барсуков В.Г., Карев Д.Б. (Гродно/Беларусь)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СХЕМ ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ БЕДРА

	38
	Луцко Н.И., Девойно О.Г., Кардаполова М.А., Лапковский А.С. (Минск/Беларусь)
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЛИКОВ ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ

	39
	Корниенко Н.Е. (Киев/Украина)
НЕЛИНЕЙНО-ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА УПРУГИХ МОДУЛЕЙ, ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, РАЗВИТИЕ НЕЛИНЕЙНО-КВАНТОВОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

	40
	Корниенко Н.Е., Корниенко А.Н. (Киев/Украина)
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СЕРЕДАХ И МОЛЕКУЛАХ

	41
	Корниенко Н.Е., Васильев А.А. (Киев/Украина)
ПРИРОДА АНОМАЛИЙ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ НАНОТРУБОК И НАНОАЛМАЗОВ

	42
	Корниенко Н.Е., Л.Л.Сартинская, А.М.Куцай, Ц.Ястребский (Киев/Украина)
УНИКАЛЬНЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ СВОЙСТВА НАНОТРУБОК НИТРИДА БОРА

	43
	Корниенко Н.Е., Григорук В.И., Корниенко А.Н. (Киев/Украина)
АНОМАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ ОБЕРТОНОВ И ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В НАНОПОРИСТОМ КВАРЦЕВОМ СТЕКЛЕ

	44
	Корниенко Н.Е., Кулиш Н.П, Павленко Е.Л., Стрельчук В.В.,Брусенцов В.А. (Киев/Украина)
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